Коррозионная стойкость труб из ВЧШГ
По данным мировой и отечественной практики минимальный срок службы чугунных трубопроводов при транспортировке холодной воды 70 - 90 лет, стальных - 12 - 15 лет.
Скорость общей коррозии, мм/год
	
	ВЧШГ
	Сталь 20

	Морская вода 
	0,01-0,06
	0,1-0,8

	Трубопроводы пара и горячей воды
	0,011
	0,048

	 Нефтесодержащие жидкости
	0,013
	0,053


Внутренняя поверхность трубопроводов теплоснабжения после 6 - ти лет эксплуатации
	ВЧШГ
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	Сталь20


Чугунные трубопроводы не склонны к локальной (питтииговой) коррозии, в то время как глубина питтингов на стальных трубах достигает 0,5 - 2,5 мм в год, в зависимости от условий эксплуатации.
